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RAPPORTO DI PROVA n° 3426/F/P PARMA 1/12/09

COMMITTENTE | LATERLITE S.P.A. EE
INDIRIZZO | Stabilimento di Rubbiano (PR) iE

DESCRIZIONE | n.3 provini 4 x 4 x 16 cm realizzati in Malta Leca Supertermica prodotta da 5 ;
DEL CAMPIONE | Laterlite S.p.A. nell'u.p. di Lentella (CH) 8
PROVENIENZA | Campionatura consegnata dal committente g E‘

;g’gvil ,ANALISI o resistenze meccaniche normalizzate secondo UNI EN 1015-11

DATA CONSEGNA : 24/11/09

NS. RIFERIMENTO N.: 2464

| RISULTATI SPERIMENTALI ]

Note : 1 MPa = 10,2 kg/em’

resist. a flessione | resistenza a compress.
data data |prov. | dimensioni | peso fo?t?ucrg 'e;’é:s"_“‘ r‘;’l‘;g crgr?]p”rglsts
confez. | prova n. (cm) (g) (k) (MPa) (k) (MPa)
1 | 4xaxte | 2237 | o7 30 2@? g:g
nd. |25M100| 2 | 4xaxte | 2202 | 88 2,0 :;; 2:‘:
3 | 4x4xte | 2180 | 89 2,0 = ‘;’2
Note : n.d. dato non disponibile
resistenza unitaria media a flessione MPa 2,1
resistenza unitaria media a compressione MPa 59
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